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Tropfkanten unter photovoltaikmodulen

  

Photovoltaik-Flachdach Abstand: PV-
Module, Dachrand, Aufständerung

Der Abstand von PV-Modulen auf dem Flachdach
wird benötigt, damit sich einzelne Modulreihen
nicht gegenseitig beschatten, denn das würde zu
einem

  

Moosbildung UNTER den Modulen?
Langzeiterfahrungen?

Die Mossbildung ist unter den Modulen nicht
größer als sonst auch. Eher weniger. Denke mal
auf Grund der Temperatur ist es dort ja nicht
lange feucht bzw einfach zu heiß. Nur bei der
Gestelltechnik lagert 

  

Optimaler PV-Modul-
Montageabstand - maximale
Effizienz

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um den
optimalen Montageabstand für Ihre PV-Module zu
finden. Folgende Steps können Ihnen aber bei
der Entscheidungsfindung helfen: 
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PV Module Abstand zum Dachrand
und andere wichtige Abstände

Ein Abstand von 5-10 cm zwischen PV-Modul und
Dacheindeckung sorgt für eine ausreichende
Hinterlüftung, was die Temperatur unter den
Modulen senkt und die Leistung sowie 

  

Zinkdach rostet extrem an den
Tropfstellen unter den Modulen

Seit 6 Jahren betreibe ich eine PV-Anlage auf
einem damals neu erstellten Zinkdach. Schon
seit einigen Jahren bildet sich unter den Ecken
aller Module starker Rost. Vermutlich ist das 

  

Lufttemperatur unter
Photovoltaikmodulen 

Fortluft diekt unter die Module zu blasen könnte
aber auch zu Kondensatbildung an den Modulen
und (mittelfristig) zu Veralgung führen. Siehst du
da jetzt schon was an den Dachsteinen in
unmittelbarer 
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Moos / Flechten auf Modulen 

Hallo :) Nach 11 Jahren Betrieb haben sich ein
wenig Moos und Flechten unter den Alurahmen
gebildet. Dachneigung ca. 18 Grad. Der Abstand
zwischen Rahmen und Zelle ist arg mit Schmutz
zu. Der 

  

Lufttemperatur unter
Photovoltaikmodulen 

Dann wäre es im Winter eine Modulheizung
Fortluft diekt unter die Module zu blasen könnte
aber auch zu Kondensatbildung an den Modulen
und (mittelfristig) zu Veralgung führen. Siehst
du 

Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://tkp-oborniki.pl
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